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Kapitel 6.12

Vorschriften fur den Bau, die Ausristung, die Zulassung des Baumusters,
die Prifung und die Kennzeichnung von Tanks, Schittgut-Containern und
besonderen Laderaumen fur explosive Stoffe oder Gegenstande mit Ex-
plosivstoff in mobilen Einheiten zur Herstellung von explosiven Stoffen
oder Gegenstanden mit Explosivstoff (MEMU)

Bem. 1. Fur ortsbewegliche Tanks siehe Kapitel 6.7; fiir festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Auf-
setztanks, Tankcontainer und Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehdlter), deren Tankkor-
per aus metallenen Werkstoffen hergestellt sind, siehe Kapitel 6.8; fir Tanks aus faserverstark-
ten Kunststoffen siehe Kapitel 6.9; fiir Saug-Druck-Tanks fur Abfélle siehe Kapitel 6.10; fur
Schuittgut-Container siehe Kapitel 6.11.

2. Dieses Kapitel findet Anwendung auf festverbundene Tanks, Aufsetztanks, Tankcontainer,
Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehélter), die nicht allen Vorschriften der in der Bem.1
genannten Kapiteln entsprechen, sowie fiir Schiittgut-Container und fur besondere Laderdume
fur explosive Stoffe oder Gegenstande mit Explosivstoff.

Anwendungsbereich

Die Vorschriften dieses Kapitels gelten fiir Tanks, Schittgut-Container und besondere Laderaume, die fir
die Beforderung gefahrlicher Guter in MEMU vorgesehen sind.

Allgemeine Vorschriften

Ungeachtet des in Abschnitt 1.2.1 fur festverbundene Tanks definierten Mindestfassungsraums mussen
die Tanks den Vorschriften des Kapitels 6.8 mit den Anderungen der besonderen Vorschriften dieses Ka-
pitels entsprechen.

Schuittgut-Container, die fir die Befoérderung gefahrlicher Guter in MEMU vorgesehen sind, missen den
Vorschriften fiir Schittgut-Container des Typs BK 2 entsprechen.

Wenn ein einzelner Tank oder Schittgut-Container mehr als einen Stoff enthalt, muss jeder Stoff durch
mindestens zwei Wande mit Luftzwischenraum und Ablauf abgetrennt werden.

Tanks
Tanks mit einem Fassungsraum von mindestens 1000 Litern
Diese Tanks missen den Vorschriften des Abschnitts 6.8.2 entsprechen.

Fir die UN-Nummern 1942 und 3375 muss der Tank den Vorschriften der Kapitel 4.3 und 6.8 betreffend
die Uber- und Unterdruckbeliiftungseinrichtungen entsprechen und dariiber hinaus mit Berstscheiben oder
anderen geeigneten Mitteln zur Notfall-Druckentlastung ausgerustet sein, die von der zustandigen Behor-
de des Verwendungslandes zugelassen sind.

Bei anderen als kreisrunden Tankkdrpern, z.B. Koffertankkdrper oder elliptische Tankkdrper, die nicht
nach Absatz 6.8.2.1.4 und den dort genannten Normen oder technischen Regelwerken berechnet werden
kénnen, darf die Leistungsfahigkeit in Bezug auf die Beanspruchungsfestigkeit in geeigneter Weise durch
eine von der zusténdigen Behorde festgelegte Druckprifung nachgewiesen werden.

Diese Tanks missen den Vorschriften des Unterabschnitts 6.8.2.1 mit Ausnahme der Abséatze 6.8.2.1.3,
6.8.2.1.4, 6.8.2.1.13 bis 6.8.2.1.22 entsprechen.

Die Dicke dieser Tankkdrper darf nicht geringer sein als die in der folgenden Tabelle angegebenen Werte:

Werkstoff Mindestwanddicke
rostfreie austenitische Stéhle 2,5 mm
andere Stahle 3 mm
Aluminiumlegierungen 4 mm
Aluminium, 99,80 % rein 6 mm

Ein Schutz des Tanks gegen Beschadigung durch seitlichen Aufprall oder Umkippen muss vorgesehen
werden. Der Schutz muss gemass Absatz 6.8.2.1.20 erfolgen, oder die zustandige Behdrde muss alterna-
tive Schutzmassnahmen zulassen.

Abweichend von den Vorschriften des Absatzes 6.8.2.5.2 miissen Tanks nicht mit der Tankcodierung und,
sofern anwendbar, den Sondervorschriften gekennzeichnet werden.
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Tanks mit einem Fassungsraum von weniger als 1000 Litern

Der Bau dieser Tanks muss den Vorschriften des Unterabschnitts 6.8.2.1 mit Ausnahme der Absatze
6.8.2.1.3,6.8.2.1.4, 6.8.2.1.6, 6.8.2.1.10 bis 6.8.2.1.23 und 6.8.2.1.28 entsprechen.

Die Ausristung dieser Tanks muss den Vorschriften des Absatzes 6.8.2.2.1 entsprechen. Fir die UN-
Nummern 1942 und 3375 muss der Tank den Vorschriften der Kapitel 4.3 und 6.8 betreffend die Uber-
und Unterdruckbellftungseinrichtungen entsprechen und dartber hinaus mit Berstscheiben oder anderen
geeigneten Mitteln zur Notfall-Druckentlastung ausgeristet sein, die von der zustandigen Behorde des
Verwendungslandes zugelassen sind.

Die Dicke dieser Tankkdrper darf nicht geringer sein als die in der folgenden Tabelle angegebenen Werte:

Werkstoff Mindestwanddicke
rostfreie austenitische Stéahle 2,5mm
andere Stéhle 3 mm
Aluminiumlegierungen 4 mm
Aluminium, 99,80 % rein 6 mm

Die Tanks dirfen Bauteile haben, die ausserhalb des Konvexitatsradius liegen. Alternative abstiitzende
Massnahmen koénnen gekrimmte Wande, gewellte Wande oder Verstarkungsrippen sein. In mindestens
einer Richtung darf der Abstand zwischen parallelen Abstiitzungen auf jeder Seite des Tanks nicht grosser
als das Hundertfache der Wanddicke sein.

Die Schweissverbindungen miissen nach den Regeln der Technik ausgefiihrt sein und volle Sicherheit
bieten. Die Schweissarbeiten sind von gepriften Schweissern nach einem Schweissverfahren durchzufih-
ren, dessen Eignung (einschliesslich etwa erforderlicher Warmebehandlungen) durch eine Verfahrenspri-
fung nachgewiesen wurde.

Die Vorschriften des Unterabschnitts 6.8.2.4 finden keine Anwendung. Die erstmalige Prufung und die
wiederkehrenden Prifungen dieser Tanks missen jedoch unter der Verantwortung des Verwenders oder
Eigentimers des MEMU durchgefiihrt werden. Tankkorper und ihre Ausristung sind mindestens alle drei
Jahre zur Zufriedenheit der zustandigen Behdérde einer Untersuchung des dusseren und inneren Zustands
und einer Dichtheitspriifung zu unterziehen.

Die Vorschriften des Unterabschnitts 6.8.2.3 fiir die Zulassung des Baumusters und des Unterabschnitts
6.8.2.5 fur die Kennzeichnung finden keine Anwendung.

Ausristung

Tanks fir Stoffe der UN-Nummern 1942 und 3375 mit Bodenentleerung missen mindestens zwei Ver-
schliusse haben. Einer dieser Verschlisse kann die Produktmisch- oder Entleerungspumpe oder die For-
derschnecke sein.

Alle Rohre nach dem ersten Verschluss miissen aus einem schmelzbaren Werkstoff (z.B. Gummi-
schlauch) bestehen oder schmelzbare Bauteile haben.

Um bei einer Beschadigung der dusseren Pumpen und Entleerungsarmaturen (Rohre) den Verlust von
Fallgut zu vermeiden, mussen der erste Verschluss und sein Sitz gegen die Gefahr des Abreissens infolge
ausserer Beanspruchungen geschitzt oder so ausgelegt sein, dass sie diesen Beanspruchungen stand-
halten. Die Full- und Entleerungseinrichtungen (einschliesslich Flansche oder Gewindeverschliisse) und
Schutzkappen (sofern vorhanden) miissen gegen unbeabsichtigtes Offnen geschiitzt werden kénnen.

Uber- und Unterdruckbeliiftungseinrichtungen gemass Absatz 6.8.2.2.6 an Tanks fur die UN-Nummer
3375 dirfen durch «Schwanenhélse» ersetzt werden. Solche Ausriistungen missen gegen die Gefahr des
Abreissens infolge dusserer Beanspruchungen geschiitzt oder so ausgelegt sein, dass sie diesen Bean-
spruchungen standhalten.

Besondere Laderaume fur explosive Stoffe oder Gegenstande mit Explosivstoff

Laderdume flr Versandsticke mit explosiven Stoffen oder Gegenstdnden mit Explosivstoff, die Ziinder
und/oder Zindeinrichtungen enthalten, und Versandstiicke mit explosiven Stoffen oder Gegenstanden mit
Explosivstoff, die Stoffe oder Gegenstande der Vertraglichkeitsgruppe D enthalten, mussen fur die Ge-
wahrleistung einer wirksamen Trennung so ausgelegt sein, dass keine Gefahr der Ziindibertragung von
den Zundern und/oder Ziindeinrichtungen auf Stoffe oder Gegenstande der Vertraglichkeitsgruppe D be-
steht. Die Trennung muss durch die Verwendung getrennter Abteile oder durch Einsetzen einer der beiden
Arten von explosiven Stoffen oder Gegenstanden mit Explosivstoff in ein besonderes Umschliessungssys-
tem erfolgen. Beide Trennungsmethoden missen von der zustandigen Behdrde zugelassen sein. Wenn
der fir den Laderaum verwendete Werkstoff Metall ist, muss die gesamte Innenseite des Laderaums mit
Werkstoffen abgedeckt sein, die eine geeignete Feuerbestandigkeit aufweisen. Die Laderaume fur die ex-
plosiven Stoffe oder Gegenstande mit Explosivstoff mlissen so angeordnet sein, dass sie vor Stdéssen und



vor Beschadigungen in unebenem Gelande und vor gefahrlichen Wechselwirkungen mit anderen gefahrli-
chen Gutern an Bord und vor Zindquellen auf dem Fahrzeug, z.B. Auspuffrohre usw., geschiitzt sind.

Bem. Diese Vorschrift der Feuerbestandigkeit gilt bei Verwendung von Werkstoffen, die geméass Norm
EN 13501-1:2007 + A1:2009 der Klasse B-s3, d2 zugeordnet sind, als erfuillt.
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(unbedruckt)
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